附件1

103项纺织行业标准编号、名称、主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况
	实施日期

	1 
	FZ/T 01158-2022
	纺织品 织物刺痒感的测定 振动音频分析法
	本文件规定采用振动音频分析原理测定织物引起皮肤刺痒感的方法。

本文件适用于各类织物及其制品，不适用于含金属纤维的织物。蕾丝、花边等特殊结构的纺织品参考使用。
	
	
	2022-10-01

	2 
	FZ/T 01159-2022
	纺织品 定量化学分析 蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(盐酸法)
	本文件规定采用盐酸法测定去除非纤维物质后的蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维混合物中纤维含量的方法。

本文件适用于蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物。
	
	
	2022-10-01

	3 
	FZ/T 13057-2022
	自然弹色织布
	本文件规定自然弹色织布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于评定各类服用的纬向自然弹色织布的品质。
	
	
	2022-10-01

	4 
	FZ/T 60035-2022
	粘合衬成衣染色后的外观及尺寸变化试验方法
	本文件规定粘合衬与标准面料粘合后的组合试样，经成衣染色工艺处理后的外观及尺寸变化的试验方法。

本文件适用于机织物、针织物和非织造布为基布的成衣染色粘合衬。
	FZ/T 60035-2012
	
	2022-10-01

	5 
	FZ/T 60047-2022
	服装衬布水洗尺寸变化试验方法
	本文件规定服装衬布经水洗后尺寸变化的试验方法。

本文件适用于机织物、针织物、非织造布为基布的服装衬布。
	
	
	2022-10-01

	6 
	FZ/T 64027-2022
	低甲醛机织粘合衬
	本文件规定低甲醛机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于棉、涤棉混纺、涤纶为原料，本白、漂白和有色低甲醛机织粘合衬。
	FZ/T 64027-2012
	
	2022-10-01

	7 
	FZ/T 64029-2022
	弹性机织粘合衬
	本文件规定弹性机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于涤纶弹力丝为原料，本白、练白和有色弹性机织粘合衬。其他原料的弹性机织粘合衬可参照执行。
	FZ/T 64029-2012
	
	2022-10-01

	8 
	FZ/T 64031-2022
	成衣染色用机织粘合衬
	本文件规定成衣染色用机织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于本白、漂白和有色成衣染色用机织粘合衬。
	FZ/T 64031-2012
	
	2022-10-01

	9 
	FZ/T 64032-2022
	纬编针织粘合衬
	本文件规定纬编针织粘合衬的术语和定义、产品分类、技术要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于以涤纶弹力丝为原料，本白、练白和有色纬编针织粘合衬。
	FZ/T 64032-2012
	
	2022-10-01

	10 
	FZ/T 64086-2022
	覆基材热熔薄膜粘合衬
	本文件规定覆基材热熔薄膜粘合衬的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以热熔胶为原料，采用加热刮涂工艺，把热熔胶刮涂到基材上得到的覆基材热熔粘合衬(薄膜厚度为0.03mm-0.15mm)。
	
	
	2022-10-01

	11 
	FZ/T 14026-2022
	棉强捻印染绉布
	本文件规定棉强捻印染绉布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于纬向使用棉强捻纱，机织生产的各类漂白、染色和印花棉强捻印染绉布。经纬向使用棉强捻纱的印染绉布可参照执行。
	FZ/T 14026-2013
	
	2022-10-01

	12 
	FZ/T 14024-2022
	棉与粘胶纤维混纺印染布
	本文件规定棉与粘胶纤维混纺印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花棉与粘胶纤维混纺印染布。
	FZ/T 14024-2012
	
	2022-10-01

	13 
	FZ/T 14012-2022
	竹浆粘胶纤维印染布
	本文件规定竹浆粘胶纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类漂白、染色和印花竹浆粘胶纤维印染布。
	FZ/T 14012-2009
	
	2022-10-01

	14 
	FZ/T 14053-2022
	醋酯纤维印染布
	本文件规定醋酯纤维印染布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志和包装。

本文件适用于机织生产的各类练白、染色和印花的醋酯纤维印染布。
	
	
	2022-10-01

	15 
	FZ/T 14025-2022
	高耐气候涤纶户外面料
	本文件规定高耐气候涤纶户外面料的术语和定义、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于涤纶为主要原料，机织生产的有色高耐气候涤纶户外面料。其他高耐气候聚酯类户外产品用织物可参照执行。

本文件不适用于涂层织物。
	FZ/T 14025-2012
	
	2022-10-01

	16 
	FZ/T 24029-2022
	山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩
	本文件规定山羊绒、桑蚕丝双层机织围巾、披肩的技术要求、试验方法、检验规则、使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于一层为纯山羊绒机织面料，另一层为纯桑蚕丝机织面料，按照一定规格经缝合而成的机织双层围巾、披肩。
	
	
	2022-10-01

	17 
	FZ/T 32003-2022
	亚麻与涤纶混纺本色纱
	本文件规定亚麻(亚麻纤维含量不低于30%)与涤纶混纺本色纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于环锭纺细纱机生产的亚麻涤纶湿纺混纺本色纱，漂白亚麻涤纶混纺纱可参照执行。
	FZ/T 32003-2010
	
	2022-10-01

	18 
	FZ/T 32026-2022
	大麻与涤纶混纺色纺纱
	本文件规定大麻与涤纶混纺色纺纱的术语和定义、产品分类、标识、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于环锭纺大麻(大麻纤维含量≥30%)与涤纶混纺色纺纱。
	
	
	2022-10-01

	19 
	FZ/T 43058-2022
	书画用绫绢
	本文件规定书画用绫绢的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以蚕丝为原料制成的书画用绫绢。以棉和化纤为原料纯织或交织的书画用绫绢可参照执行。
	
	
	2022-10-01

	20 
	FZ/T 43013-2022
	丝绒织物
	本文件规定丝绒织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于双层织物分割而成的表面具有绒毛的机织物。
	FZ/T 43013-2011
	
	2022-10-01

	21 
	FZ/T 43059-2022
	桑蚕丝罗织物
	本文件规定桑蚕丝罗织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于经、纬丝均采用桑蚕丝(装饰线除外)加工的练白、染色、印花、色织的罗织物。桑蚕丝交织类罗织物可参照执行。
	
	
	2022-10-01

	22 
	FZ/T 43060-2022
	涤纶假捻丝织物
	本文件规定涤纶假捻丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以涤纶假捻变形丝为主要原料织成的机织物。
	
	
	2022-10-01

	23 
	FZ/T 43061-2022
	莱赛尔长丝织物
	本文件规定莱赛尔长丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于服用的莱赛尔长丝织物。
	
	
	2022-10-01

	24 
	FZ/T 43062-2022
	粘胶长丝弹力织物
	本文件规定粘胶长丝弹力织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于各类服用的含有氨纶弹性纤维的粘胶长丝织物。
	
	
	2022-10-01

	25 
	FZ/T 43026-2022
	高密细旦涤纶丝织物
	本文件规定高密细旦涤纶丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以细旦涤纶长丝为主要原料织成的高经纬密度的机织物。
	FZ/T 43026-2013
	
	2022-10-01

	26 
	FZ/T 43063-2022
	醋酯纤维丝织物
	本文件规定醋酯纤维丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于以醋酯纤维纯织或醋酯纤维与其他纤维交织而成(醋酯纤维含量30%及以上)的丝织物。
	
	
	2022-10-01

	27 
	FZ/T 70015-2022
	针织紧身服压力的检测方法及评价
	本文件规定针织紧身服压力性能的测试和评价方法。

本文件适用于各类针织紧身服装。
	
	
	2022-10-01

	28 
	FZ/T 70016-2022
	针织物接缝处氨纶滑脱的试验方法
	本文件规定用定伸长反复拉伸和定力反复拉伸测定针织物接缝处氨纶滑脱的试验方法。

本文件适用于含有氨纶的针织物。
	
	
	2022-10-01

	29 
	FZ/T 70006-2022
	针织物拉伸弹性回复率试验方法
	本文件规定用定伸长和定力法测定针织物的拉伸弹性变形和塑性变形的试验方法。

本文件适用于各种针织织物，其他可参照执行。
	FZ/T 70006-2004
	
	2022-10-01

	30 
	FZ/T 70017-2022
	针织服装印花质量通用技术要求
	本文件规定针织服装印花的术语和定义、质量要求、试验方法、检验规则等。

本文件适用于鉴定针织服装的印花品质。
	
	
	2022-10-01

	31 
	FZ/T 72013-2022
	服用经编间隔织物
	本文件规定服用经编间隔织物的术语和定义、规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于服用经编间隔织物，服用纬编间隔织物可参照执行。
	FZ/T 72013-2011
	
	2022-10-01

	32 
	FZ/T 73069-2022
	少女文胸
	本文件规定少女文胸的术语和定义、号型和规格、要求、试验、抽样数量、判定规则及产品的使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于发育期女性穿着的文胸。
	
	
	2022-10-01

	33 
	FZ/T 73070-2022
	针织面料型胸贴
	本文件规定针织面料型胸贴的术语和定义、产品分类、型号和规格、要求、试验、抽样数量、判定规则及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于以针织物为主要面料制成的、通过贴合层与人体胸部紧密贴合的胸贴，其他胸贴可参照执行。
	
	
	2022-10-01

	34 
	FZ/T 73071-2022
	针织手臂套
	本文件规定针织手臂套的术语和定义、产品分类、规格、要求、检验方法、抽样规则、判定规则、使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于鉴定以纺织纤维为主要原料，采用经编、纬编、横机或编织工艺制成的非运动型手臂套品质。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿手臂套。
	
	
	2022-10-01

	35 
	FZ/T 73072-2022
	矿工袜
	本文件规定矿工袜的术语和定义、产品分类、要求、检验规则、判定规则及产品使用说明、包装、运输、贮存。

本文件适用于鉴定矿工袜的品质。
	
	
	2022-10-01

	36 
	FZ/T 73073-2022
	立体成型针织袜子型鞋面
	本文件规定立体成型针织袜子型鞋面的术语和定义、规格、要求、试验方法、判定规则及产品标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织纤维为主要原料，经针织圆机织造生产的立体成型针织袜子型鞋面。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。
	
	
	2022-10-01

	37 
	FZ/T 63020-2022
	混合聚烯烃纤维绳索
	本文件规定三股、四股、八股、十二股混合聚烯烃新纤维绳索的术语和定义、标识、材料、通用技术要求、物理特性、试验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存。

本文件适用于线密度为14.8ktex-12180ktex，绳索代号为6-160的混合聚烯烃纤维绳索。
	FZ/T 63020-2013
	ISO 10572：2009,MOD
	2022-10-01

	38 
	FZ/T 01160-2022
	纺织品 聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维混合物定量分析 差示扫描量热法(DSC)
	本文件规定采用差示扫描量热仪测定聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维含量的方法。

本文件适于聚苯硫醚纤维与聚四氟乙烯纤维的二组分混合物。
	
	
	2022-10-01

	39 
	FZ/T 01161-2022
	纺织品 定量化学分析 铜改性聚丙烯腈纤维与某些其他纤维的混合物
	本文件规定采用化学分析法测定去除非纤维物质后铜改性聚丙烯腈纤维与某些其他纤维二组分混合物纤维含量的方法。

本文件适用于铜改性聚丙烯腈纤维与聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、纤维素纤维(棉、麻、粘胶纤维、莱赛尔纤维、莫代尔纤维、铜氨纤维)、聚酯纤维、聚氨酯弹性纤维、醋酯纤维、三醋酯纤维的二组分混合物。
	
	
	2022-10-01

	40 
	FZ/T 01162-2022
	纺织品 定量化学分析 聚乙烯纤维与某些其他纤维的混合物(石蜡油法)
	本文件规定采用石蜡油法测定去除非纤维物质后两组分混合物中聚乙烯纤维含量的方法。

本文件适用于聚乙烯纤维与动物毛纤维(绵羊毛、山羊绒、羊驼毛和马海毛)、纤维素纤维(棉、亚麻、苎麻、粘胶纤维、莫代尔纤维、莱赛尔纤维和铜氨纤维)、蚕丝(桑蚕丝、柞蚕丝)和合成纤维(聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯腈纤维、芳香族聚酰胺纤维和聚丙烯纤维)的二组分混合物。
	
	
	2022-10-01

	41 
	FZ/T 01163-2022
	纺织品及其附件总铅和总镉含量的测定 X射线荧光光谱(XRF)分析法
	本文件规定采用X射线荧光光谱(XRF)分析法测定纺织品及其附件中总铅、总镉含量的方法。

本文件适用于各类纺织产品及其附件的筛选检测。

本文件不适用于结构不紧密的织物和玻璃材质附件。
	
	
	2022-10-01

	42 
	FZ/T 01164-2022
	纺织品 邻苯二甲酸酯的筛选 裂解-气相色谱-质谱法
	本文件规定采用裂解-气相色谱-质谱联用仪筛选纺织品中邻苯二甲酸酯的试验方法。

本文件适用于各类纺织产品。
	
	
	2022-10-01

	43 
	FZ/T 01165-2022
	纺织品 有机锡化合物的筛选 电感耦合等离子体质谱法
	本文件规定采用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定纺织产品中有机锡化合物的筛选方法。

本文件适用于各类纺织产品。
	
	
	2022-10-01

	44 
	FZ/T 01166-2022
	纺织品 织物触感检测与评价方法 多指标集成法
	本文件规定采用多指标集成法测定织物在与皮肤接触过程中引起接触感觉的相关织物物理特性的检测和评价方法。

本文件适用于表面组织均匀规则的纺织织物，非均匀规则织物如提花、蕾丝、镂空等织物参考执行。
	
	
	2022-10-01

	45 
	FZ/T 01167-2022
	纺织品 甲醛去除效率试验方法 光催化法
	本文件规定采用光催化法测定纺织品甲醛去除效率的试验方法。

本文件适用于具有光触媒除甲醛性能的纺织织物及其制品。
	
	
	2022-10-01

	46 
	FZ/T 01168-2022
	纺织品 织物毛羽测试方法 投影计数法
	本文件规定采用投影计数法测定织物毛羽长度和数量的试验方法。

本文件适用于厚度不超过3mm的非绒面织物。
	
	
	2022-10-01

	47 
	FZ/T 10024-2022
	棉纱线异性纤维疵点感官检验方法
	本文件规定棉本色纱线异性纤维疵点的感官检验方法。

本文件适用于棉本色纱线的异性纤维疵点检验，不适用于其它纱线的异性纤维疵点检验。
	
	
	2022-10-01

	48 
	FZ/T 10025-2022
	本色布技术要求规范
	本文件规定本色布的术语和定义、产品分类和规格标识、织物组织、原料含量、技术条件。

本文件适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。
	
	
	2022-10-01

	49 
	FZ/T 10026-2022
	本色布单位面积无浆干燥质量试验方法
	本文件规定本色布单位面积无浆干燥质量的试验方法。

本文件适用于以淀粉(包括变性淀粉)浆、聚乙烯醇浆(PVA)、丙烯酸类浆(丙烯酸及其盐类、丙烯酸酯类、丙烯酰胺类)、聚酯浆料等为上浆主体，棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的本色布。
	
	
	2022-10-01

	50 
	FZ/T 12073-2022
	转杯纺涤纶本色纱
	本文件规定转杯纺涤纶(棉型纤维)本色纱产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于转杯纺涤纶本色纱。
	
	
	2022-10-01

	51 
	FZ/T 12074-2022
	转杯纺涤纶与棉混纺本色纱
	本文件规定转杯纺涤纶(棉型纤维)与棉混纺本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于转杯纺涤纶与棉混纺本色纱。
	
	
	2022-10-01

	52 
	FZ/T 12075-2022
	粘纤棉腈纶混纺色纺纱
	本文件规定粘纤棉腈纶混纺色纺纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本文件适用于环锭纺粘纤(棉型，含量≤50%)与精梳棉(含量≥10%)、腈纶(棉型，含量≥10%)混纺色纺纱。
	
	
	2022-10-01

	53 
	FZ/T 21006-2022
	丝光防缩毛条
	本文件规定丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的技术要求、检验方法、验收规则、包装、标志和贮存。

本文件适用于丝光羊毛毛条和防缩羊毛毛条的品质鉴定。
	FZ/T 21006-2010
	
	2022-10-01

	54 
	FZ/T 21016-2022
	分梳牦牛绒
	本文件规定分梳牦牛绒的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存。

本文件适用于鉴定牦牛原绒经分梳处理后的牦牛绒品质。
	
	
	2022-10-01

	55 
	FZ/T 21017-2022
	牦牛绒绒条
	本文件规定牦牛绒绒条的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于鉴定纯牦牛绒纤维制成的绒条产品品质。
	
	
	2022-10-01

	56 
	FZ/T 22018-2022
	精梳牦牛绒机织纱
	本文件规定精梳牦牛绒机织纱的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本文件适用于鉴定纯牦牛绒和牦牛绒含量30%及以上的牦牛绒混纺精梳机织纱的品质。
	
	
	2022-10-01

	57 
	FZ/T 22019-2022
	气流纺机织毛纱
	本文件规定气流纺机织毛纱的技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志等。

本文件适用于鉴定气流纺机织纯毛、毛混纺毛纱的品质。
	
	
	2022-10-01

	58 
	FZ/T 24030-2022
	粗梳骆马毛织品
	本文件规定粗梳骆马毛织品的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本文件适用于鉴定各类机织服用粗梳纯骆马毛、骆马毛混纺及骆马毛交织品(骆马毛含量不应低于30％)的品质。
	
	
	2022-10-01

	59 
	FZ/T 24031-2022
	粗梳兔毛织品
	本文件规定粗梳兔毛织品的技术要求、试验方法、检验规则及包装和标志。

本文件适用于鉴定各类机织服用粗梳纯兔毛、兔毛混纺及兔毛交织品(兔毛含量不应低于30％)的品质。
	
	
	2022-10-01

	60 
	FZ/T 24032-2022
	抗静电精梳毛织品
	本文件规定抗静电精梳毛织品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于鉴定各类机织服用抗静电精梳毛织品(羊毛及其他动物纤维含量30%及以上的混纺或交织产品)的品质。
	
	
	2022-10-01

	61 
	FZ/T 24033-2022
	全成型无缝毛针织服装
	本文件规定全成型无缝毛针织服装的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装和标志。

本文件适用于鉴定纯绵羊毛全成型无缝毛针织服装和绵羊毛含量 30％及以上的混纺全成型无缝毛针织服装的品质，其他动物毛纤维制品亦可参照执行。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿全成型无缝毛针织服装。
	
	
	2022-10-01

	62 
	FZ/T 24020-2022
	毛针织服装面料
	本文件规定毛针织服装面料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于鉴定纯羊毛和含羊毛30%及以上的毛混纺针织服装面料的品质，其他动物毛纤维针织服装面料可参照执行。
	FZ/T 24020-2013
	
	2022-10-01

	63 
	FZ/T 25006-2022
	轻薄型经编针织毯
	本文件规定轻薄型经编针织毯的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于鉴定以各种化学纤维纯纺或混纺的轻薄型经编针织毯的品质。
	
	
	2022-10-01

	64 
	FZ/T 34013-2022
	天然防紫外线麻纺织品
	本文件规定天然防紫外线麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于鉴定纯麻(苎麻、亚麻、大麻)或含麻(苎麻、亚麻、大麻)30%及以上的混纺或交织产品，以罗布麻、黄麻等类型为主要成分的麻纺织品可参照执行。

本文件不适用于经过防紫外线整理或添加防紫外线功能纤维的麻纺织品。
	
	
	2022-10-01

	65 
	FZ/T 34014-2022
	天然吸湿速干麻纺织品
	本文件规定天然吸湿速干麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于纯麻(苎麻、亚麻、大麻)或含麻(苎麻、亚麻、大麻)30%及以上的、具备天然吸湿速干性能的混纺或交织产品。以罗布麻、黄麻等麻纤维为主要成分的麻纺织品可参照执行。

本文件不适用于经吸湿速干整理或添加吸湿速干功能纤维的麻纺织品。
	
	
	2022-10-01

	66 
	FZ/T 34015-2022
	天然吸湿透气麻纺织品
	本文件规定天然吸湿透气麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于纯麻(苎麻、亚麻、大麻)纺织品或含麻(苎麻、亚麻、大麻)30%及以上的、具备天然吸湿透气性能的混纺或交织产品，以罗布麻、黄麻等麻纤维为主要成分的麻纺织品可参照执行。

本文件不适用于经吸湿透气整理或添加吸湿透气功能纤维的麻纺织品。
	
	
	2022-10-01

	67 
	FZ/T 34016-2022
	天然抑菌麻纺织品
	本文件规定天然吸湿速干麻纺织品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于纯麻(苎麻、亚麻、大麻)或含麻(苎麻、亚麻、大麻)30%及以上的、具备天然吸湿速干性能的混纺或交织产品。以罗布麻、黄麻等麻纤维为主要成分的麻纺织品可参照执行。

本文件不适用于经吸湿速干整理或添加吸湿速干功能纤维的麻纺织品。
	
	
	2022-10-01

	68 
	FZ/T 50057-2022
	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维中总锑含量的测定
	本文件规定聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维中总锑含量的测试方法。包括电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES法)、抗坏血酸-碘化钾(KI)分光光度法，及附录A中的电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS法)。

本文件适用于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)纤维、纤维级聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)切片。
	
	
	2022-10-01

	69 
	FZ/T 50058-2022
	合成纤维 双组份复合长丝弹性性能试验方法
	本文件规定合成纤维双组份复合长丝弹性性能的试验方法。

本文件适用于含有两种聚酯(PET、PTT、PBT)组份的复合长丝，包括但不限于牵伸丝、弹力丝。其他类型的合成纤维复合长丝或两种以上组份的聚酯复合长丝可参考使用。

本文件不适用于预取向丝。
	
	
	2022-10-01

	70 
	FZ/T 50059-2022
	合成纤维 单丝抗弯曲性能试验方法
	本文件规定单丝抗弯曲性能的试验方法。

本文件适用于纤维当量直径0.030mm-0.200mm的聚酯、聚酰胺、聚丙烯等单丝，其它规格、品种合成纤维单丝可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	71 
	FZ/T 50060-2022
	碳纤维 碱金属及碱土金属含量试验方法
	本文件规定碳纤维中的碱金属(钾、钠)含量和碱土金属(钙、镁)含量试验方法。

本文件适用于碳纤维的短纤维、束丝。碳纤维毡、碳纤维布等，可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	72 
	FZ/T 51001-2022
	再生纤维素纤维用浆粕 棉浆粕和木浆粕
	本文件规定再生纤维素纤维用棉浆粕和木浆粕的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本文件适用于以棉短绒为原料，供生产再生纤维素纤维的棉浆粕，及以针叶木、阔叶木为原料，供生产再生纤维素纤维的木浆粕。
	FZ/T 51001-2009
	
	2022-10-01

	73 
	FZ/T 51022-2022
	纤维级无锑聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)切片
	本文件规定纤维级无锑聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)切片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于以对苯二甲酸、乙二醇为原料生产的纤维级、半消光、无锑聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)切片。其他无锑聚酯切片可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	74 
	FZ/T 52004-2022
	充填用中空涤纶短纤维
	本文件规定充填用中空涤纶短纤维的术语和定义、产品分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯原料生产的，线密度为2.50dtex-22.22dtex充填用的三维中空涤纶短纤维。其它规格、类型的中空短纤维可参照使用。
	FZ/T 52004-2007
	
	2022-10-01

	75 
	FZ/T 52062-2022
	锦纶56短纤维
	本文件规定锦纶56短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于以戊二胺与己二酸为主要原料生产的，线密度1.33dtex-6.67dtex，本色，半消光、有光，圆形截面的锦纶56短纤维。其它规格、类型的锦纶56短纤维可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	76 
	FZ/T 54132-2022
	循环再利用涤纶膨体长丝(BCF)
	本文件规定循环再利用涤纶膨体长丝(BCF)的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于以回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为原料制成的，总线密度800dtex-2000dtex、单丝线密度5dtex-20dtex，三叶截面，有光、半消光的本色及有色的循环再利用涤纶膨体长丝(BCF)。其他规格的循环再利用涤纶膨体长丝(BCF)可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	77 
	FZ/T 54133-2022
	无锑涤纶预取向丝(POY)
	本文件规定无锑涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于以对苯二甲酸、乙二醇为主要原料生产的，总线密度55dtex-600dtex、单丝线密度0.8dtex-8.0dtex，圆形截面、半消光，加弹和牵伸用的无锑涤纶预取向丝。直接织造或其他规格、类型的无锑涤纶预取向丝可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	78 
	FZ/T 54134-2022
	无锑涤纶低弹丝(DTY)
	本文件规定无锑涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于总线密度30dtex-350dtex、单丝线密度0.5dtex-5.6dtex，圆形截面、半消光的无锑涤纶低弹丝，其他规格、类型的无锑涤纶低弹丝可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	79 
	FZ/T 54135-2022
	无锑涤纶牵伸丝(FDY)
	本文件规定无锑涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于总线密度30dtex-330dtex、单丝线密度1.0dtex-5.6dtex，圆形截面、半消光的无锑涤纶牵伸丝，其他规格、类型的无锑涤纶牵伸丝可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	80 
	FZ/T 54136-2022
	涤纶膨体长丝(BCF)
	本文件规定涤纶膨体长丝(BCF)的术语和定义、分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于线密度1000dtex-2000dtex，三叶截面，本色、有色及阳离子染料易染的涤纶膨体长丝(BCF)，及上述膨体长丝制成的线密度2000dtex-5500dtex的涤纶加捻定型膨体长丝。

本文件不适用于全消光产品。
	
	
	2022-10-01

	81 
	FZ/T 54137-2022
	聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)牵伸丝
	本文件规定聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于总线密度40dtex-200dtex、单丝线密度1.0dtex-5.6dtex，圆形截面，本色的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)牵伸丝。其它规格、类型的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)牵伸丝可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	82 
	FZ/T 54138-2022
	导电聚乙烯单丝
	本文件规定导电聚乙烯单丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于线密度46.75dtex-657.38dtex、圆形截面的导电聚乙烯单丝。其它规格、类型的导电聚乙烯单丝可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	83 
	FZ/T 54027-2022
	超高分子量聚乙烯长丝
	本文件规定超高分子量聚乙烯长丝的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于名义线密度范围22dtex-3555dtex的超高分子量聚乙烯长丝，其他规格超高分子量聚乙烯长丝可参照使用。
	FZ/T 54027-2010
	
	2022-10-01

	84 
	FZ/T 54139-2022
	聚乳酸(PLA)低弹丝
	本文件规定聚乳酸(PLA)低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本文件适用于线密度30dtex-170dtex，单丝线密度0.8dtex-2.5dtex，圆形截面、本色聚乳酸低弹丝。其它规格和类型的聚乳酸低弹丝可参照使用。
	
	
	2022-10-01

	85 
	FZ/T 60048-2022
	覆膜非织造布表面针孔的测定及评价方法
	本文件规定测定覆膜非织造布表面针孔的试验方法并给出评价方法。

本文件适用于厚度小于2.00mm的大多数覆膜非织造布，包括“膜-布”结构及“膜-布-膜”结构的覆膜非织造布和“布-膜-布”结构中至少有一层为非亲水非织造布的覆膜非织造布。
	
	
	2022-10-01

	86 
	FZ/T 60049-2022
	纤维绳索耐磨性能的测定 转鼓摩擦法
	本文件描述采用转鼓摩擦法测定纤维绳索耐磨性能的试验方法。

本文件适用于绳索代号30及以下的各类纤维绳索耐磨性能的测定。
	
	
	2022-10-01

	87 
	FZ/T 64088-2022
	农业保温复合织物
	本文件规定农业保温复合织物的术语和定义、质量要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于作为农业篷房使用、具备保温作用的复合织物。工业厂房、仓储等篷房用复合织物可以参照执行。
	
	
	2022-10-01

	88 
	FZ/T 64089-2022
	植被种植用土工布
	本文件规定植被种植用土工布的术语和定义、分类、规格及代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮存和标志。

本文件适用于植被种植用土工布。
	
	
	2022-10-01

	89 
	FZ/T 54016-2022
	造纸毛毯用单丝
	本文件规定造纸毛毯用单丝的产品分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于生产造纸毛毯所用的聚酰胺、聚酯单丝。
	FZ/T 54016-2009
	
	2022-10-01

	90 
	FZ/T 52063-2022
	造纸毛毯用短纤维
	本文件规定造纸毛毯用短纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。

本文件适用于造纸毛毯用锦纶短纤维。
	
	
	2022-10-01

	91 
	FZ/T 64090-2022
	废旧纺织品再加工纤维淘金毡
	本文件规定废旧纺织品再加工纤维淘金毡的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以废旧纺织品再加工短纤维为主要原料，与其他化学短纤维混合，通过针刺工艺制成的淘金毡。以其他废旧纺织品原材料通过针刺或其他工艺制成的淘金毡可参照执行。
	
	
	2022-10-01

	92 
	FZ/T 64091-2022
	碳/玻混编经编多轴向增强材料
	本文件规定碳/玻混编经编多轴向增强材料的术语和定义、产品代号、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于以玻璃纤维、碳纤维为主要原料，经捆绑纱沿经向缝编而成的碳/玻混编经编多轴向增强材料。
	
	
	2022-10-01

	93 
	FZ/T 63057-2022
	低延伸夹芯绳索
	本文件规定低延伸夹芯绳索的术语和定义、要求、测试方法、检验规则、包装、储运、标识等。

本文件适用于高空作业、洞穴探险、生命救援、军警训练中起保护作用的低延伸夹芯绳索。
	
	
	2022-10-01

	94 
	FZ/T 64092-2022
	纺粘弹性非织造布
	本文件规定纺粘弹性非织造布的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本文件适用于以聚烯烃共聚物弹性体和聚丙烯为主要原料，采用热轧粘合制成的纺粘弹性非织造布。
	
	
	2022-10-01

	95 
	FZ/T 64093-2022
	聚乳酸短纤维非织造布
	本文件规定聚乳酸短纤维非织造布的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和贮运要求。

本文件适用于以纯聚乳酸短纤维为原料，梳理成网后用热粘合方法加固生产的单位面积质量≤60g/m2的非织造布。
	
	
	2022-10-01

	96 
	FZ/T 64094-2022
	废旧纺织品再生托盘
	本文件规定废旧纺织品再生托盘的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以废旧纺织品布块和再加工短纤维为主要原料生产的平面尺寸为1100mm×1100mm和1200mm×1000mm的再生单面托盘。其他平面尺寸托盘的设计和生产可参考使用。
	
	
	2022-10-01

	97 
	FZ/T 80015-2022
	服装CAD技术规范
	本文件规定服装CAD软件的术语和定义、功能要求、制图规则、软件测试要求、质量要求、产品数据技术要求及产品文件管理和存档要求。

本文件适用于服装CAD软件开发、产品设计的CAD技术应用。
	FZ/T 80015-2012
	
	2022-10-01

	98 
	FZ/T 81007-2022
	单、夹服装
	本文件规定单、夹服装的要求、检验方法、检验规则，及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织机织物为主要面料生产的单、夹服装。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81007-2012
	
	2022-10-01

	99 
	FZ/T 81017-2022
	全毛衬西服
	本文件规定全毛衬西服的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纯毛、毛混纺或交织机织物为主要面料生产的全毛衬西服，半毛衬西服可参照执行。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81017-2012
	
	2022-10-01

	100 
	FZ/T 81024-2022
	机织披风
	本文件规定机织披风的术语和定义、要求、检验方法、检验规则，及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织机织物为主要原料生产的披风产品。

本文件不适用于36个月及以下的婴幼儿机织披风。
	
	
	2022-10-01

	101 
	FZ/T 81004-2022
	连衣裙、裙套
	本文件规定裙子、连衣裙和裙套的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以纺织机织物为主要面料生产的裙子、连衣裙和裙套。

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	FZ/T 81004-2012
	
	2022-10-01

	102 
	FZ/T 64087-2022
	木棉纤维絮片
	本文件规定木棉纤维絮片的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于以纯木棉纤维或含量不低于40%的木棉纤维与其他纤维的混合物为原料，经梳理成网，采用针刺、水刺或热粘合等方式固结而成的絮片。
	
	
	2022-10-01

	103 
	FZ/T 08002-2022
	新生儿纺织产品
	本文件规定新生儿纺织产品的术语和定义、号型规格、要求、试验方法、检验规则及使用说明、包装、运输和贮存。

本文件适用于新生儿穿着或使用的纺织产品，包括服装、袜子(脚套)、帽子、肚围、手套、毛巾、包巾(被)、睡袋、床上用品等。
	
	
	2022-10-01
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