附件1

39项纺织行业标准编号、名称、主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	实施日期

	1 
	FZ/T 07043-2025
	丝织企业综合能耗计算方法及分级定额
	本文件规定丝织企业综合能耗的术语和定义、分级定额、统计与计算等

本文件适用于采用蚕丝进行机织加工(以蚕丝为经丝的坯绸)的企业综合能耗核算与考核
	
	2025-11-01

	2 
	FZ/T 42016-2025
	机制蚕丝生绵片
	本文件规定机制蚕丝生绵片的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装与标志

本文件适用于采用机器开茧加工而成的机制蚕丝生绵片
	
	2025-11-01

	3 
	FZ/T 43033-2025
	丝绸眼罩
	本文件规定丝绸眼罩的术语和定义、规格、要求、试验方法、检验规则及包装、标识、运输和贮存

本文件适用于以丝绸为主要面料制成含有填充物或遮光物的眼罩
	FZ/T 43033-2014
	2027-05-01

	4 
	FZ/T 64120-2025
	防电弧织物
	本文件规定防电弧织物的技术要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存

本文件适用于电气作业及相关作业场所防电弧服装用机织物和针织物
	
	2025-11-01

	5 
	FZ/T 64121-2025
	蚕丝非织造布
	本文件规定蚕丝非织造布的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于蚕丝含量30%及以上，用于卫生巾、护垫和纸尿裤(片、垫)等一次性卫生用品面层及美妆的非织造布，蚕丝含量30%以下的非织造布可参照执行
	
	2025-11-01

	6 
	FZ/T 01181-2025
	纺织品 色牢度试验 洗液沾色的测定
	本文件描述测定纺织产品经水洗后洗液沾色级数的试验方法

本文件适用于各类纺织产品
	
	2025-11-01

	7 
	FZ/T 01057.2-2025
	纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法
	本文件规定一种纺织纤维鉴别试验方法—燃烧法

本文件适用于各种纺织纤维的初步鉴别

本文件不适用于对于经过阻燃整理的纤维
	FZ/T 01057.2-2007
	2027-05-01

	8 
	FZ/T 01057.3-2025
	纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法
	本文件规定一种纺织纤维鉴别试验方法—显微镜法

本文件适用于各种纺织纤维的鉴别
	FZ/T 01057.3-2007
	2027-05-01

	9 
	FZ/T 10027-2025
	棉及化纤纯纺、混纺纱线退浆试验方法
	本文件描述棉及化纤纯纺、混纺上浆纱线退浆的试验方法

本文件适用于以淀粉(包括变性淀粉)浆料、聚乙烯醇浆料(PVA)、丙烯酸类浆料(丙烯酸及其盐类、丙烯酸酯类、丙烯酰胺类)、聚酯浆料等为上浆主体的棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺纱线
	
	2025-11-01

	10 
	FZ/T 10028-2025
	纱线与本色布上浆料的鉴别试验方法
	本文件描述纱线与本色布上浆料的鉴别试验方法

本文件适用于以淀粉(包括变性淀粉)浆料、聚乙烯醇浆料(PVA)、丙烯酸类浆料(丙烯酸及其盐类、丙烯酸酯类、丙烯酰胺类)、聚酯浆料等为上浆主体的棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的纱线与本色布
	
	2025-11-01

	11 
	FZ/T 12081-2025
	棉碱溶性涤纶低弹丝包芯本色纱
	本文件规定棉碱溶性涤纶低弹丝包芯本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、检验规则和标志、包装等方面的内容，描述相应的试验方法

本文件适用于以22-80dtex碱溶性涤纶低弹丝为芯丝(含量≤30%)，外包精梳棉的环锭纺包芯本色纱
	
	2025-11-01

	12 
	FZ/T 12082-2025
	棉与相变粘胶纤维混纺本色纱
	本文件规定棉与相变粘胶纤维(棉型)混纺本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、检验规则和标志、包装等方面的内容，描述相应的试验方法

本文件适用于环锭纺(含传统环锭纺、赛络纺、紧密纺、赛络紧密纺)精梳棉与相变粘胶纤维混纺本色纱
	
	2025-11-01

	13 
	FZ/T 12044-2025
	棉涤纶低弹丝包芯本色纱
	本文件规定棉涤纶低弹丝包芯本色纱的术语和定义、产品分类、标记、要求、检验规则和标志、包装等方面的内容，描述相应的试验方法

本文件适用于以33-111dtex涤纶低弹丝为芯丝，外包精梳棉的环锭纺包芯本色纱
	FZ/T 12044-2014
	2027-05-01

	14 
	FZ/T 13063-2025
	棉碱溶性涤纶低弹丝包芯纱本色布
	本文件规定棉碱溶性涤纶低弹丝包芯纱本色布的分类和标记、要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存，描述相应的试验和检验方法

本文件适用于以22-80dtex碱溶性涤纶低弹丝为芯丝(含量≤30%)，外包精梳棉的棉碱溶性涤纶低弹丝包芯纱为原料，机织生产的棉碱溶性涤纶低弹丝包芯纱本色布
	
	2025-11-01

	15 
	FZ/T 30006-2025
	麻纺织品中木质素含量的测定 硫酸溶解法
	本文件描述采用硫酸法测定麻纺织品中木质素含量的方法

本文件适用于大麻、亚麻、苎麻纤维及以其为原料生产的纤维及其制品
	
	2025-11-01

	16 
	FZ/T 32011-2025
	大麻纱
	本文件规定大麻纱的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志

本文件适用于环锭纺(湿纺、干纺)和转杯纺生产的本色或漂白长纤维、短纤维大麻纱
	FZ/T 32011-2009、FZ/T 32014-2012
	2027-05-01

	17 
	FZ/T 70020-2025
	针织品印花术语
	本文件规定针织品行业的印花术语和定义

本文件适用于针织品印花产品
	
	2025-11-01

	18 
	FZ/T 72008-2025
	针织牛仔布
	本文件规定针织牛仔布的术语和定义、规格、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存

本文件适用于针织牛仔布

本文件不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿针织牛仔布
	FZ/T 72008-2015、FZ/T 72009-2008
	2027-05-01

	19 
	FZ/T 73053-2025
	针织羽绒服装
	本文件规定针织羽绒服装的术语和定义、产品号型、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于以针织面料为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种羽绒服装，帽子、领子、门襟、袋盖等附属部件填充物可使用其它纤维
	FZ/T 73053-2015
	2027-05-01

	20 
	FZ/T 73081-2025
	热压贴合无缝针织服装
	本文件规定热压贴合无缝针织服装的术语和定义、产品号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于主要部位为热压贴合的针织服装，包括内衣、家居服、休闲服等产品
	
	2025-11-01

	21 
	FZ/T 73082-2025
	针织绒面服装
	本文件规定针织绒面服装的产品号型、要求、试验、抽样规则、判定规则及产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于鉴定以天鹅绒、摇粒绒、珊瑚绒、仿羊羔绒、仿麂皮绒等针织绒类织物为主要面料生产的正面具有绒类风格服装的品质
	
	2025-11-01

	22 
	FZ/T 73047-2025
	针织民用手套
	本文件规定针织民用手套的号型、要求、试验方法、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存

本文件适用于以各类纺织纤维为主体制成的针织民用手套
	FZ/T 73047-2013
	2027-05-01

	23 
	FZ/T 80019-2025
	基于服装数字化仿真的结构单元通用要求
	本文件规定基于不同的服装数字化仿真应用软件结构单元的通用要求

本文件适用于服装设计、生产、技术、教学、贸易及软件开发等相关的领域
	
	2025-11-01

	24 
	FZ/T 74002-2025
	运动文胸
	本文件规定运动文胸的术语和定义、型号、要求、试验、抽样规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存

本文件适用于在跑、跳、走步等运动状态下，对乳房有保护功能的运动文胸
	FZ/T 74002-2014
	2027-05-01

	25 
	FZ/T 62050-2025
	植物染料染色床上用品
	本文件规定植物染料染色床上用品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于植物染料染色床上用品的设计、生产、检验和销售

本文件不适用于羽绒羽毛、蚕丝为填充物的产品
	
	2025-11-01

	26 
	FZ/T 62051-2025
	针织毛巾
	本文件规定针织毛巾产品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以纺织纤维为原料的各类针织毛巾产品
	
	2025-11-01

	27 
	FZ/T 62052-2025
	运动巾
	本文件规定运动巾的术语和定义、分类、设计原则、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以纺织纤维为原料加工制成的各类运动巾
	
	2025-11-01

	28 
	FZ/T 60055-2025
	纤维绳索弯曲疲劳试验方法
	本文件描述纤维绳索弯曲疲劳的试验方法

本文件适用于直径6-20mm的纤维绳索，其它直径的纤维绳索可参照使用
	
	2025-11-01

	29 
	FZ/T 64116-2025
	土工合成材料 再生聚酯长丝纺粘针刺非织造土工布
	本文件规定再生聚酯长丝纺粘针刺非织造土工布的术语和定义、产品规格及代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志

本文件适用于以100%再生聚酯为原料，经过纺丝、铺网、针刺加固而成的长丝纺粘针刺非织造土工布
	
	2025-11-01

	30 
	FZ/T 64117-2025
	化妆棉
	本文件规定化妆棉的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存

本文件适用于以纺织纤维为主要原料生产的各类化妆棉
	
	2025-11-01

	31 
	FZ/T 64118-2025
	压缩面膜
	本文件规定压缩面膜的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存

本文件适用于以非织造布为原材料，经折叠并压缩成一定的形状，吸收液体后能自然膨胀为面膜的产品
	
	2025-11-01

	32 
	FZ/T 64119-2025
	双组分纺粘法非织造布
	本文件规定双组分纺粘法非织造布的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以两种聚合物为原料，采用并列或皮芯复合纺丝工艺，经分丝铺网、热粘合制成的双组分纺粘法非织造布
	
	2025-11-01

	33 
	FZ/T 08008-2025
	纺织服装企业供应商能力评价规范
	本文件确立纺织服装企业供应商能力评价的总体原则，规定评价指标体系和取值规则，描述评价方法、评价结果的计算与表示及评价报告

本文件适用于服装、家用纺织品等终端纺织制品企业对其成品制造商能力的评价
	
	2025-11-01

	34 
	FZ/T 93122-2025
	纤维混纺称量机
	本文件规定纤维混纺称量机的分类和主要参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以称斗方式称量纤维重量的纤维混纺称量机的设计、生产和制造
	
	2025-11-01

	35 
	FZ/T 94068-2025
	毛巾剑杆织机
	本文件规定毛巾剑杆织机的术语和定义、型式和主要参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于织造以天然纤维(棉、毛、丝、麻)、化纤和混纺纱、线等为原料的毛圈织物的毛巾剑杆织机的设计、生产和检验
	
	2025-11-01

	36 
	FZ/T 95037-2025
	剪毛机
	本文件规定剪毛机的分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存

本文件适用于针织、机织等各类毛绒类织物后整理用剪毛机的设计、生产和制造
	
	2025-11-01

	37 
	FZ/T 93123-2025
	纺粘法非织造布生产成套设备
	本文件规定纺粘法非织造布生产成套设备的术语和定义、型式、主要参数和工艺设备流程、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于纺粘法非织造布生产成套设备的生产、检验和销售
	
	2025-11-01

	38 
	FZ/T 98025-2025
	随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪
	本文件规定随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪的术语和定义、型式与结构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪的设计、生产和检测
	
	2025-11-01

	39 
	FZ/T 98026-2025
	钉锤法织物勾丝性能测试仪
	本文件规定钉锤法织物勾丝性能测试仪的术语和定义、结构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存

本文件适用于检测针织物和机织物及其他易勾丝的织物(不含网眼结构的织物、非织造织物和簇绒织物)勾丝性能的钉锤勾丝仪的设计、生产和检测
	
	2025-11-01




